Produktbeschreibung des Herstellers von medizinischen SMMMS-Stoffen Medizinische

Verpackung Sterilisation Chirurgische Wraps Vliesstoff

Unseres ist SSMMS, das eine bessere Qualitat als normale SMS hat. SSMMS ware eine bessere Ebenheit,
bessere Zugfestigkeit, bessere Isolationsfahigkeit als SMS. Aber tatsachlich kdnnen Sie und die meisten
Benutzer SMS und SSMMS nicht mit Ihren Augen unterscheiden. weil sie gleich aussehen.

Normalerweise werden unsere SSMMS mit 45 g/m? am haufigsten zur Herstellung von OP-Manteln und
Abdecktlchern verwendet.

Unser 45 g/m? kann die US-Norm AAMI Level 3 und die europaische Norm EN 13795-1:2019 OP-Kleidung
und Abdecktticher - Anforderungen und Prifverfahren - Teil 1: OP-Abdecktlcher und -Kittel bestehen die
Berichte von AAMi und EN 13795 waren verflgbar.

Jetzt bieten wir diesen SSMMS-Stoff der Tirkei, den USA, Italien, Peru, Aserjaijan, Kolumbien, Russland und
dem Vereinigten Konigreich an.

Produkt : SMS-Vliesstoff Medical

Modell Nr. : GT-hysms45b

Komposition : pp

Technik: Spinnvlies Spinnvlies Meltblown Meltblown Spinnvlies
Durchschnittliches Stoffgewicht: 45 GSM

GrofBe : 160cm

Lange : 1000 m

Durchmesser jeder Rolle: 55cm
Gewicht : ca 73 kg

Volumen : ca. 0,48 m3

Farben : Blau

Norm: US-Norm AAMi Level 3 und Europaische Norm EN 13795-1:2019 OP-Kleidung und -Abdeckungen -
Anforderungen und Prifverfahren - Teil 1: OP-Abdeckungen und -Mantel

MOQ: 1000 KG (kundenspezifisch)
Paket : Verpackt in Rollen, mit 2 " oder 3 " ID-Kern innen, Polybeutel auRen

Probe : Kostenlose Probe mit Frachtabholung

Charakteristisch : antibakteriell, anti-pull, antistatisch, reifest, atmungsaktiv, umweltfreundlich,
wasserdicht

Anwendungen: OP-Kittel, Operationskittel, OP-Abdecktlicher



our SSMMS products can reach the following standards of the surgical gown
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American Association for the Advancement of Medical Devices (AAMI) divides the liquid barrier performance into four levels
for the medical textile products, such as surgical gown.drape and isolation clothing, etc.
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Medical textiles must pass the hydrophobicity (impact penetration resistance) test,

and the penetration amount must be less than 4.5g

MiEnE  Test MifsE®E  Resylts  JifEk  AQL Requirements

1 ‘. Spin Pump

': ! Slletchmg Unit Stretching Unit

AATCC 42:2000 <4.5g 4%
PP Raw Material T rrm————
PP Raw Material
Raw Material Extruder
Extruder Extruder |
Raw Material Kkt
Filter ) Extruder ~{|B=Filter
Spin Pump Spinbond Die Spin Pump Filter
~{[B=Filter
' Spinbond Die Spinbond Spin Pump
Thermal Ol Furnace  Quench 1 Filter St Die
| Spin Pump e

Q Quench




SPUNDBOND ——

MELT BLOWN il 8
(M+M) " ' ‘ ‘
SPUNDBOND / ‘ t
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Produktschau von Medizinischer SMMMS-Stoffhersteller Medizinverpackung Sterilisation

Chirurgische Wraps Vliesstoff

China smmms Vliesstofffabrik


https://www.nonwovenproductsupplier.com/de/products/Medical-SMMMS-Fabric-Supplier-Polypropylene-Cloth-Surgical-Gowns-Sms-Smms-Smmms-Nonwoven-Fabric.html







Anwendungen von Sms Smms Smmms Vliesstoff

Hersteller von medizinischen Smms-Stoffen



https://www.nonwovenproductsupplier.com/de/products/Medical-SMMMS-Fabric-Factory-Custom-Sterile-Surgical-Gowns-Raw-Material-Hospital-Non-Woven-Fabric.html
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Anwendungen des medizinischen SMMMS-Stoffherstellers Medizinische

Verpackung Sterilisation Chirurgische Wraps Vliesstoff
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: Bt £ ik b (Security website): www fol-sz omg.cn
H # # #H(Testing Report) B 03 Security code): 0561010345
&89 (Report No); ZFLJ26269T8 Page 1of4

Applicant Information (3F )
Applicant Name(ZSHL #{7)  : FOSHAN GUIDE TEXTILE CO., LTD(H L1 i 80,5 #7 2a])
Applicant Address( 255 {4kt ) @ No.8, Hezhong RD, Yanbu, Dall Town, Nanhai Dist, Foshan, G.D. 528247
CHINA L7 g K i 2 v B 8 5 )

Sample Information (BERMEN)
Sample Description( FE&h &) © SMS non-woven fabdic 457 SMS Z 47 45 50D
Style No. (5 &) . KHSSMMS45G
Sample Cuantity(FE & & 855 CBm (83
Color and Description( & B4&if) : Medcal blue: 450 (FERI#E . 4550

Size specification] S 81EE) @ KHSSMMS-45G
- Sample Receiving date ({7 EIFE &) BIR) L 2020-06-02
- Report date (i & FitH) : 20X0-06-05

- The original sample is sticked on the last paper. (15ERE B R R EE Al S0 40

Test Performed (IR
Judgement according o5 i

GB 19082-2009 Technical equirements for single-use protective clothing for medical use .
FE Fl— detERhd AR &
GBIT 38462-2020 Textiles-Monwoven fabrcs for isolation gowns  Level  [I

LG WAES R GRS 11 &
- Selected test(s) as requested by applicants. | 4o 083 L 5 Bk senk LUF Bl i)

Pronounce (M¥8H)
The results shown in this report refer only to sample(s) tested unless otherwise stated All the items are performed
inthe standard conditions, except the noted cases (BEAREE S A . W05 ot dobe fudly . Al WG E S b
HE e AT Tt T, TEEERE M. )
Except for the requirement of the client, the ®st results and the conformity judgemeant of this report do not ke the
uncertainty of the test results into account. (B E5 F1BE e, Aofil 56 MEE W IL 7 & PR R0 S S BB 55 3 0 - e
ff. )

Signed for and on behalf of
CNTAC Testing Service Co.,Ltd.(Feshan)

Approved by
CHtED
I O L T LR AT A BRI L = AR 1, 3040 Nmmﬂ:“n - W €
Tel: (86 757 BERS0E3I AER0GE5E Faoc BEES0E33 i Mweera ol ong.cn

FRENEANREL. ETENRSE B 15 Hﬂm ANMTTFEA.
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Test Result] 3l 555 ) Requirements (iF &5 15 Judgement{#] &)
J GB 19082-2009

1. Tensile Strenath] M) GET 3523 1-1897 Strip test] #4555
Sem strip test, CRE tensile test machine, testing speed 100mmémin, gauge length 100mm.(5 B4 #iEHE. CRE
fa el £, Wtk BF 100mmdmin, ¥ 8REFE 100mm)

Linit{ 82 ) =M=
Lengthwis e( F) 104 245 Pass(s i)
Crosswise(tl Fl) 51

2. Breaking Elongation{lfMHEN  GE/T 3523 1-1987 Stip testf £ 475
Sem strip test, CRE tensile test machine, testing speed 100mmJ/min, gauge length 100mm.(5 B4 EEiE. CRE
i i 00, Rl BE 100mmimin. ¥ 45608 ER 100mm)

Uinit{ S ): <%=
Lengthwise(H F) a4 z15 Pass( i)
Cmosswise(f F) 78

3. Filtration Efficlency( W3 GE 19085-2008 Section 5.7(# 5 5.7)
Alrflow: 15Lmin. Aerosol: NaClf*{{ER 8. 15Umin, “(#ERSE . Nacl)
Unit( 854 ): <%=
Minimum value(f |-t} 726 270 Pass(#i5)

4. Hydrostatic Pressure (Pl GE/T 4744- 1587
Distilled water tamperature is 20°C. The rate of increase of water pressure is 6.0k Paimin.
Testing surface: face(® AR 20T, KK EH #E 6.0kPaimin, Bifti. Ef)
Linit S0 ): <kPa=

Mean value[FHHH) 693 2167 Pass(# i)

5. Resistance to Penetration by Synthetic Blood (M£rRIMMYBMIE) G5 19082-2009 Appendix Al F75 A)
Synthetic blood surface tension: 000N Sk ML #0547 0.040M/m)
Unit( {7 ): <grade(f)

The sample cannot be pressunzed due to air leakage, 2o it is not suitable for testing
CHEARYELME, FESRL

P A L TR T T R B . . 1, 3 mmg'ramrc-;;rmmcam oo NareaiORgIn
Tel: (86 T57)RERE06 33 BEE06558 Fao: 86850623 fosernfclorg cn
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Test Result( #6555 ) Requirements (i &5 ) Judgement(# &)

6. Water Vapor Permeability( 3 GE/T 127041991 Method A 3L A)
Desiccant method at 38°C, Relative humidity at 0%, wind speed at 0.3més, Testing surface: back. (WL, ol
W3AE: 387C. WAL 90%. M. 0.3mke BW: )
Unit{ $2 % ). =gi{ @ d)>
Result{ Bl £552) 7 oax10? 2 2500 Pass(Z )

4 GBIT 38462-2020
1. Hydrostatic Pressure(BKE) GE/T 24218 16-2017

Distilled water temperature is 21°C. The rate of increase of water pressureis 1.0kPaimin.

Testing surface: face CIW0AEAE 21°C, KIE EFHdEE 1.0kPaimin, M. Ed)

Limit] S50 ) =kPaz

Minimurm value (18 J~4) 6.5 218 Pass(o i)

Remark (#iF): The hydrostatic pressune item (s unauthonzed for CNAS.
CCNAS FFl B ERH.
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Unser Unternehmen

FOSHAN GUIDE TEXTILE CO., LTD., die sich in der Stadt Foshan befindet. Wir beschaftigen uns seit



2005 mit der Herstellung und dem Verkauf von Vliesstoffen und verwandten Produkten aus Vliesstoffen.
Bis jetzt haben wir ein professionelles Elite-Verkaufsteam, mehrere fortschrittliche Vliesproduktionslinien
mit einer Breitevon 1,6 m,1,9m,2,1m,2,4mM, 25M, 3,2 M, 3,7 M, 4,8 M usw. Unsere Produkte werden
sowohl auf dem Inlands- als auch auf dem Auslandsmarkt gut verkauft und in den Bereichen
Landwirtschaft und Gartenbau, Medizin und Hygiene, Kérperpflege und Schénheit, Industrieanwendung
und Verpackung weit verbreitet und Verpackung, Fundament und Gebaude, Hotel und Restaurant,
Arbeitsschutz und Haushalt, Dekoration usw. Hot-Sale-Produkte sind pp. (Polypropylen) Vliesstoff, PET
(Polyester) Vliesstoff, sms non woven fabric , elastischer Vliesstoff, Blumenverpackungsmaterial,
Einwegunterwasche, Einwegbettlaken, Unkrautbekdmpfungsstoff, Einwegtischdecke, Obstschutzbeutel.

FAQ von Medizinischer SMMMS-Stoffhersteller Medizinverpackung Sterilisation
Chirurgische Wraps Vliesstoff

Frage Antworten
Q1: Haben Sie es auf Lager? Al: Ja, das haben wir.
Q2: Was ist IThr MOQ? A2: Angepasst: 1 Tonne

A3: Wenn Sie ein Muster zum Testen benotigen, konnen wir es
gemal Threr Anfrage herstellen. Aber wir miissen
Mustergebiihren erheben. Wenn es sich um unser regulares
Produkt auf Lager handelt, zahlen Sie nur die Frachtkosten
und die Probe ist kostenlos.

Q3: Wie kann ich die Probe
bekommen?

A4: einzeln verpackt fiir jedes Stiick oder die Anforderungen

. 1 i r)
Q4: Was ist Ihr Paketdetail? des Kunden




F5: Was soll ich tun, wenn ich auf
Threr Website nicht finde, wonach
ich suche?

Ab: Bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail und senden Sie
detaillierte Informationen zu dem von [hnen gesuchten
Produkt. Wir prufen, ob es verfugbar ist.

Q6: Was ist mit der Vorlaufzeit fur
die Massenproduktion?

AG6: Ehrlich gesagt hangt es von der Bestellmenge und der
Saison ab, in der Sie eine Bestellung aufgeben. Im Allgemeinen
betragt die Lieferzeit etwa 2-4 Wochen. Wir empfehlen Thnen
daher, mit der Anfrage so frih wie moglich zu beginnen.

F7: Ist es in Ordnung, den eigenen
Markennamen des Kunden zu
erstellen?

A7: Sicher. Wir heifen die OEM-Kunden herzlich willkommen.
Wir konnen das Paket, das Design usw. besprechen.

Q8: Wann kann ich den Preis
bekommen?

A8: Normalerweise zitieren wir innerhalb von 24 Stunden,
nachdem wir Thre Anfragedetails erhalten haben. Wenn Sie
den Preis sehr dringend benotigen, rufen Sie uns bitte an oder
teilen Sie uns dies in Threr E-Mail mit, damit wir Thnen den
Preis so schnell wie moglich nennen konnen.




