Descripcion del producto de Filtro meltblown estandar americano

Articulo Filtro de fusién por soplado

Composicién PAGINAS

Peso medio de la 25 GSM 40 GSM

tela

Color blanco negro
suave, retardante de llama, impermeable, transpirable, electrostatico, no contaminante, no
téxico, respetuoso con el medio ambiente, tiene un alto rendimiento de filtracién y tacto

Funcién suave, y puede bloquear y filtrar polvo, particulas, bacterias y virus []
estandar: EN14683 tipo | / tipo Il / tipo IR, ASTM F2100 nivel 1 / nivel 2 / nivel 3, FFP1 /
FFP2, KN95, KN99, KF94, N95, N100

Anchura 17,5/26 cm 25/26 cm

Factor de filtro BFE99% BFE 99,5% ~ 100%

flujo de aire por debajo
de 95L / min: PFE tanto
sal (NaCl) como a base
de aceite (DEHS)
partical 95% +

por debajo de 32L/
min flujo de aire sal
PFE (NaCl) partical
98% +

por debajo de 85L /
min flujo de aire sal
PFE (NaCl) partical
95% +

por debajo de 85L/
min flujo de aire sal
PFE (NaCl) partical

99% +

Flujo de aire

Longitud 1000/2500 m 1300 metros

Diametro de cada 43/73 cm 55 cm

rollo

Paquete 3/2 rollos / cartén 2 rollos / caja

Peso aproximadamente 15-16 kg / 14-15 kg / aproximadamente 26-28 kg / 27-29 kg

32-35 kg
49,5x49,5x54,5 / 73 * 73 ¥ 52,5 cm

Tamano del cartéon 49,5x49,5x54,5 cm

U.S.A:ASTM F2100-19 STANDARD SPECIFICATION FOR PERFORMANCE OF MATERIALS USED IN MEDICAL FACE MASKS
ZE : ASTM F2100-19 &7 O AR ETE

EUROPE:EN 14683:2019 MEDICAL FACE MASKS-REQUIREMENTS AND TEST METHODS
EGH : EN 14683 : 2019Ef7 O BHERFIIEA %

ASTM F2100-19 EN 14683:2019 Barrler Levels
level 1 level 2 level 3 Type I Type I Type IR
BFE%
>95 >98 >95 >98
ASTM F2101, EN 14683
PFE% "
Barrier Testing ASTM F2299 =295 >98 Not required
Synthetic Blood ASTM Pass at Pass at Pass at 3
>
F1862, 15022609 80mmHg | 120 mmHg | 160 mmHg baticeigudred Passan BGkeallo0mig)
F}Zﬁ:ﬁ;‘ D'ffe':gt'lajmpgssure <50mmH:0/cm?|  <6.0 mmH:0/cm? <40 Pajem? <60 Pajem?
Flammability See European Medical Directive
Class 1(>3.5 d
16 CFR Part 1610 Bsslizda meonds) (2007/47/EC, MDD 93/42/EEC)
3 Microbial Cleanliness
Safety Testin i <
ty g IS0 11737-1 Not required 30 cfu/g
Biocompatibility 510 K Guidance recommends . ;
15O 10993 testing to 150 10993 Complete an evaluation according to ISO 10993
Resistencia |Penetracion Tasa de
Modelo Tipo Peso g / m3 - P o Propiedades |flujo (I / Medio [Pluma
maxima (Pa) |mdaxima (%) min)




FFP1 40 <40 > 80 95L DOP Mascara FFP1
Particulas de Méascara FEP2
Serie P FFP2 / KF94 |50 <160 > 94 aceite y no 95L DOP / KF94
aceite
FFP3 80 <190 > 97 95L DOP  |Méscara FFP3
KN90 40 <80 > 90 , NaCl  |KN90
Serie KN KN95 / N95 [50 <100 > 95 zf‘er;'sc:s'as N0 g5 NaCl  |KN95 [ N95
KN100 80 <175 > 99,97 NaCl  |KN99 [ N100

Demostracién del producto de Filtro meltblown estandar americano

Meltblown electrostatico en ventas



https://www.nonwovenproductsupplier.com/es/products/Meltblown-Filter-For-ASTM-F2100-Surgical-Mask.html

Proveedor de telas sopladas por fusién

Empaquetado y envio del producto del filtro meltblown American Standard



https://www.nonwovenproductsupplier.com/es/products/Meltblown-Filter-For-ASTM-F2100-Surgical-Mask.html
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Productlon Line

._,,.,_____._. igrn‘“l]

= Packaging

Nuestra compafiia

FOSHAN GUIDE TEXTILE CO., LTD., Que se encuentra en la ciudad de Foshan. Estamos
participando en

fabricacion y comercializacion de no tejidos y productos afines no tejidos, desde 2005. Hasta
ahora,

Contamos con un equipo de ventas de élite profesional, varias lineas de produccién no tejidas
avanzadas con un ancho de

1.6M, 1.9M, 2.1M, 2.4M, 2.5M, 3.2M, 3.7M, 4.8M, etc. Nuestros productos se venden bien
tanto en el mercado nacional



y mercados de ultramar, ampliamente utilizados en dreas de agricultura y jardineria,
medicina e higiene,

cuidado personal y belleza, aplicaciones industriales, embalaje y envoltura, cimientos y
construccion,

hotel y restaurante, proteccién laboral y hogar, decoracion, etc. Los productos de venta
caliente son pp

(polipropileno) tela no tejida, tela no tejida para mascotas (poliéster), tela no tejida sms,
elastica

tela no tejida, material de envoltura de flores, ropa interior desechable, sabana desechable,
hierba

tela de control, mantel desechable, bolsa protectora de frutas.

Tenemos un estricto sistema de gestién de calidad y estamos equipados con pruebas
profesionales no tejidas. Nuestra

Los productos cumplen con varios estandares y poseen varios certificados e informes, como
SGS,

MSDS, BUREAU VERITAS, CE, Nemko, TUV Rheinland, ATC, CTI, etc. Podemos disefiar y
producir de acuerdo con los requisitos y especificaciones del cliente, dependiendo de la
avanzada

tecnologia y excelente gestidn. Confiando en la confianza de muchos clientes, también
ofrecemos

servicios de consultoria y agencia en productos no tejidos. Con el principio empresarial de
"Calidad primero,

La reputacién construye el futuro ", sequimos trabajando con diligencia y excelencia para
mejorar el marketing.

habilidades competitivas y finalmente lograr el objetivo de la empresa.

Certificado de filtro meltblown
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~al® GcusiscNo002 ‘oo CNTAC Testing Service Co..Ltd.(Foshan)

. M . . [ {4 210 M i (Security website): www. fcl-sz.org.cn
‘ & W i 7 (Testing Report) ‘ I #4FL(Security code): 7815080747

| #4559 (Report No): ZFLJ2642756 | Page 10of 3

Applicant Information (ZFEE)
Applicant Name(ZHE 8.41) : FOSHAM GUIDE TEXTILE CO., LTD(## (L ¥4 &r S F 8 £:3)
Applicant Address( & 24 ta ) Yonghao Industrial Park, Yongging RD ., Yanbu, Dali Town, Nanhai Dist.,
Foshan, G.D.528247, CHINA({# 1Ly 77 78 [E 2 i AL 15k W BR AT 7k ()

Sample Information (B EE)
Sample Description(BR#EH#) © meliblown non woven fabric 25gsm(iSm8 TTL5 T 25 7))

Style No(#5 %) . S5KX-25
Specification{ {1 £%) : 260mm

Sample Quantity(#E 7 §&) - roll (1 3)

Colour(&R ) : white( 5 &)

Model{ T &) : 55KX

- Sample Receiving date ($2 5% 8 & 0 E8) : 2020-08-15
- Report date (385 F E9) - 2020-08-21

- The original sample is sticked on the last paper. (FEfE G B L TERB SN L)

Test Performed (# 8 FAE)
Judgement according to(if {81
ASTM F2100-2019e1 Standard Specification for Performance of Materals Used in Medical Face Masks Lewel2
EAORAHEEmEREE 248
- Selected test(s) as requested by applicants (A LRFEET P ERTAL FEE A E)

Pronounce ()
The results shown in this report refer only to sample(g) tested unless otherwise stated All the items are performed
in the standard conditions, except the noted cases (BRI H, MEHSER A=A #. FEHEEEHEESR
WA ETIRAT. FERARES. )
Except for the requirement of the client, the test results and the conformity judgement of this report do not take the
uncertainty of the test results into account.(BBAFEFEFER. FRESENEERFSEHETSEMNRSEEHTE
M. )

Signed for and on behalf of
CHNTAC Testing Service Co. Ltd.[Foshan)
Approved by
CHEE)

%té% {_Except for microbiclogical project B 800 H B4

E %ii {_Microbiological project BEMIEE )

FFE LT E SR A B AT O, =, 10 1. 384F., Nanfang Technology Innovation Center, Xigiao,Nanhai [
Tel: (86 757)86850633/56500856 Fax: 35850633 Hittp:/fweaw folorg.on
HrHRMES TR, ETHENEE 08 15 BAARM RS, ST TEE.
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-~ TestResult (M HE) -

Test Result( M4 ) Requirements(if £ ) Judgement(¥| i)

1. Sub-Micron Particulate Filtration Efficiency (PFE) at 0.1 micron (0.1 R 00 Bk i 3 2 #)
ASTM F2299/F2299M-03(R 2017)
Aerosol: PSL, Test area: 1nﬂmrﬁ Airflow: 32L/min, Sampling time: 1min, Thickness: 2.3uym, Basis Weight:
250g/m” (SMERME. PSL, MUEH: 100em®, MR 32Umin, FHEE: imin, KE: 23um, B4
s R 25.09/m%)
Unit{ 8.4 ): <%=
sample 1#{EE 1) 98.8 z98 Pass(& )
sample 28(#L.72 2) 949.0
sample 3835 3) 986
sample 42(1L.5 4) 96.1
sample S#(¥L4 5) 95.1
Minimum{ & {E) 98.1

2. Bacterial Filtration Efficiency (38 Ml i % %) ASTM F 210115
Flow rate: 28.30L/min, Test area:; 77em2, Test bacteria culture: Staphyloccccus avreaus ATCC 6538, Particle
Diameter; 3.0pm, Inside of the test mask was facing towards the challenge asroscl, The average plate count
results of the positive controls: 2.6x103CFU, The average plate count results of the negative controls: <1CFU(S
{RHER: 28 30min, MLTE: 7T7em2 LMK SNANERM ATCC 6538, THENES: 3.0um. ONA
EEE SEEE, MiEESE: 26<103CFU. FitHEE: <1CFL)
Unit{ L {ir ) <%=
sample 1#(¥4 1) 99.9 =98 Pass{##)
sample 2RI 5 2) 999
sample 3#( 4 3) 99.9
sample 4#(1 5 4) 99.9
sample S#(HE& 5) 99.9

[RERLTEGE ASRE A B RMEPL—. =, JUH 1, 384, Nanfng Technology Innovation Center, Xigiao Nanhai D
Tel: (88 757)2685063/30806356 Fax 85850633 Hittpc/www.fol org.cn
FrERAs AR, BTS2 0E 15 HAREM RO BN, aNFFEE.
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Original (EH##&E#H)

P S BT A A R GIH . —. =. I 1, 384, Naniang Technology Innovation Cenier, Xigiao Nanhai DN
Tel: (86 757)90850633/86808656 Fax: 36850633 Hittp:/fwanfcl_org.cn
FrERRsTRE, ETEHRAG0E 15 DA RiRs, SUTTFEE.



Preguntas frecuentes sobre el estandar americano del filtro Meltblown

Pregunta

Responder

Q1: ¢lo tienes en stock?

Al: Si, tenemos.

Q2: ¢Cual es su MOQ?

A2: Personalizado: 1 tonelada

P3: {Como puedo obtener la
muestra?

A3: Si necesita una muestra para probar, podemos hacerlo segin su
solicitud. Pero tenemos que cobrar tarifas de muestra. Si es nuestro
producto habitual en stock, solo paga el costo del flete y la muestra es
gratis.

P4: (Cudl es el detalle de su
paquete?

A4: empaquetado individualmente para cada pieza o requisitos del cliente

P5: ¢éQué debo hacer si no
encuentro lo que busco en su
sitio web?

A5: No dude en contactarnos por correo electronico y enviarnos
informacion detallada del producto que busca. Comprobaremos si esta
disponible.

P6: ¢Qué pasa con el plazo de
entrega para la produccion en
masa?

A6: Honestamente, depende de la cantidad del pedido y de la temporada en
que realiza el pedido.En términos generales, el plazo de entrega es de
aproximadamente 2-4 semanas.Por tanto, le sugerimos que inicie la
consulta lo antes posible.

P7: ¢Esta bien hacer la propia
marca del cliente?

A7: Claro.Damos una calurosa bienvenida a los clientes OEM.Podemos
discutir el paquete, el diseno, etc.

P8: {Cuando puedo obtener el
precio?

A8: Por lo general, cotizamos dentro de las 24 horas posteriores a la
recepcion de los detalles de su consulta.Si es muy urgente obtener el
precio, llamenos o diganos en su correo electrénico para que le coticemos
el precio lo antes posible.




