UrGin aciklamasi Maske icin BFE 99 PP malzeme

Esya Eriyik filtre
Kompozisyon |[Pp
Ortalama
kumas agirhgi 25 gsm 40 gsm
Renk siyah beyaz
Yumusak, alev geciktirici, su gecirmez, nefes alabilen, elektrostatik, kirletici olmayan,
toksik olmayan, cevre dostu, ylksek filtreleme performansi ve yumusak havaya
islev sahiptir ve tozu, parcaciklari, bakterileri ve virlsleri engelleyebilir ve filtreleyebilir;
Standart: EN14683 Tip | / Tip Il / Tip IIR, ASTM F2100 Seviye 1/ Seviye 2 / Seviye 3,
FFP1 / FFP2, KN95, KN99, KF94, N95, N100
Genislik 17.5/26 cm 25/26 cm
Filtre faktéri |Bfe99% BFE% 99.5 ~ 100%
95L / dak altinda hava
32L / dak altinda 85L / dak altinda 85L / dak altinda akisl: PFE Hem tuz
hava akisi PFE tuzu [hava akisi PFE tuzu <
Hava akisi hava akis! PFE tuzu (NaCl) Partrikal% 95 | (NaCl) Partrikal% (NaCl) hem de yag
(NaCl) Parca% 98 + ° ° |tabanl (DEHS) partik%
+ 99 +
95 +
Uzunluk 1000/2500 m 1300 m
Her rulo cap1 [43/73 cm 55 cm
Paket 3/2 Rulo / Karton 2 rulo / karton
Agirhik Yaklasik 15-16 kg / 14-15 kg / 32-35 kg  |yaklasik 26-28 kg / 27-29 kg
Karton boyutu (49.5x49.5x54.5/73 *73*52.5cm 49.5x49.5x54.5 cm
U.S.A:ASTM F2100-19 STANDARD SPECIFICATION FOR PERFORMANCE OF MATERIALS USED IN MEDICAL FACE MASKS
£ : ASTM F2100-19 BT O FE F{ERAEHEREENSE
EUROPE:EN 14683:2019 MEDICAL FACE MASKS-REQUIREMENTS AND TEST METHODS
B : EN 14683 : 2019E T O \RERFIESE
ASTM F2100-19 EN 14683:2019 Barrler Levels
level 1 level 2 level 3 Type I Type I Type IR
BFE%
ASTM F2101, EN 14683 =3 A s A
Barrier Testing ASTFI‘::EF‘?ZQFJ 295 =298 Not required
Synthetic Blood ASTM Pass at Pass at Pass at ;
g F1862, 15022609 80mmHg | 120 mmHg | 160 mmHg s L o LRy
F}Zﬁ:ﬁg‘ Diﬁe’:gtﬂezgssure <50mmH0/cm?|  <6.0 mmH:0/cm? <40 Pajcm? <60 Pajcm?
Flammability See European Medical Directive
16 CFR Part 1610 Class 1i=8. wagonce) (2007/47/EC, MDD 93/42/EEC)
Safety Testing Micr;lzi)alfjl;ir_l!ness Not required <30 cfu/g
Bio]csc:)mfg;glity — I;i;;dgar;;e;srgc&rggends Complete an evaluation according to ISO 10993




ksi ksi Akis
. Agirhik M.a simum Maksimum | . .[hizi -
Model |[Tip ; |direng penetrasyon|Ozellikleri Orta Kus tliyu
G/m (PA) (%) (L/
dak)
Ffpl 40 <40 > 80 95L Dop Ffpl maskesi
pserisi |2/ |50 |<160 > 94 Yggs\ul; o5. |pop |FTP2/KF34
KFo4 :;a?ti P Maskesi
Ffp3 80 <190 > 97 95L Dop Ffp3 maskesi
Kn90 40 <80 > 90 NaCl Kn90
Kn KNS/ g5 12100 > 95 Yagsiz = lgsi  INaCl  |KN95, N95
serisi  [N95 parcaciklar
Kn100 80 <175 > 99.97 NaCl KN99, N100

Urlin sovu Maske icin BFE 99 PP malzeme

Meltblown satista



https://www.nonwovenproductsupplier.com/tr/products/BFE99-Cloth-For-Face-Mask.html




Yiz maskesi kumas ureticisi

Urlin ambalaji ve BFE 99 PP malzeme maskesi icin


https://www.nonwovenproductsupplier.com/tr/products/BFE99-Cloth-For-Face-Mask.html

Product

Productlon Line X _
— Packaging
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Sirketimiz

Foshan City'de bulunan Foshan GUIDE Tekstil Co., Ltd., Ltd. Biz ilgileniyoruz

2005 yilindan bu yana dokuma olmayan kumas ve dokuma olmayan iliskili Granler Gretimi ve
satisl.

Biz profesyonel seckin satis ekibimiz var, ¢esitli gelismis dokuma olmayan Uretim hatlari
1.6m, 1.9m, 2.1m, 2.4m, 2.5m, 3.2m, 3.7m, 4.8m, vb. Uriinlerimiz hem yerli olarak hem de
satiliyor

ve yurtdisi pazarlar, tarim ve bahcecilik alanlarinda, tibbi ve hijyen alanlarinda kullanilan,
Kisisel Bakim ve Guzellik, Endustri Uygulamasi, Ambalaj ve Sarma, Temel ve Bina,



Otel ve restoran, emek koruma ve ev, dekorasyon vb. Sicak satis Grlnleri PP

(Polipropilen) Dokuma olmayan kumas, PET (polyester) dokuma olmayan kumas, sms
dokuma olmayan kumas, elastik

Dokuma olmayan kumas, cicek sarma malzemesi, tek kullanimlik ic camasiri, tek kullanimhk
carsaf, ot

Kontrol kumas, tek kullanimlik masa ortlsu, meyve koruma cantasi.

Biz siki kalite yonetim sistemimiz var ve profesyonel dokuma olmayan testlerle donatilmistir.
bizim

Urlnler standartlar cesitlidirler ve cesitli sertifikalar ve SGS gibi cesitli sertifikalar ve raporlara
sahiptir.

MSDS, BUREAU Veritas, CE, Nemko, TUV Rheinland, ATC, CTI, vb.

Gelismise bagl olarak musterinin gereksinimlerine ve 6zelliklerine gore tretmek

Teknoloji ve mukemmel yonetim. Bircok musterinin glvenine givenmek, biz de sunuyoruz
Dokuma olmayan Urlinler Gizerinde kousultant ve ajans hizmetleri. "Once kalite" is prensibi ile
itibar Gelecek Olusturuyor ", pazarlamay! gelistirmek icin 6zenle ve Excelsior calismaya
devam ediyoruz.

Rekabetci yetenekler ve nihayet sirket hedefini basarir.

Meltblown Filtresi Sertifikasi
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Applicant Information (ZFEE)
Applicant Name(ZHE 8.41) : FOSHAM GUIDE TEXTILE CO., LTD(## (L ¥4 &r S F 8 £:3)
Applicant Address( & 24 ta ) Yonghao Industrial Park, Yongging RD ., Yanbu, Dali Town, Nanhai Dist.,
Foshan, G.D.528247, CHINA({# 1Ly 77 78 [E 2 i AL 15k W BR AT 7k ()

Sample Information (B EE)
Sample Description(BR#EH#) © meliblown non woven fabric 25gsm(iSm8 TTL5 T 25 7))

Style No(#5 %) . S5KX-25
Specification{ {1 £%) : 260mm

Sample Quantity(#E 7 §&) - roll (1 3)

Colour(&R ) : white( 5 &)

Model{ T &) : 55KX

- Sample Receiving date ($2 5% 8 & 0 E8) : 2020-08-15
- Report date (385 F E9) - 2020-08-21

- The original sample is sticked on the last paper. (FEfE G B L TERB SN L)

Test Performed (# 8 FAE)
Judgement according to(if {81
ASTM F2100-2019e1 Standard Specification for Performance of Materals Used in Medical Face Masks Lewel2
EAORAHEEmEREE 248
- Selected test(s) as requested by applicants (A LRFEET P ERTAL FEE A E)

Pronounce ()
The results shown in this report refer only to sample(g) tested unless otherwise stated All the items are performed
in the standard conditions, except the noted cases (BRI H, MEHSER A=A #. FEHEEEHEESR
WA ETIRAT. FERARES. )
Except for the requirement of the client, the test results and the conformity judgement of this report do not take the
uncertainty of the test results into account.(BBAFEFEFER. FRESENEERFSEHETSEMNRSEEHTE
M. )

Signed for and on behalf of
CHNTAC Testing Service Co. Ltd.[Foshan)
Approved by
CHEE)

%té% {_Except for microbiclogical project B 800 H B4

E %ii {_Microbiological project BEMIEE )

FFE LT E SR A B AT O, =, 10 1. 384F., Nanfang Technology Innovation Center, Xigiao,Nanhai [
Tel: (86 757)86850633/56500856 Fax: 35850633 Hittp:/fweaw folorg.on
HrHRMES TR, ETHENEE 08 15 BAARM RS, ST TEE.
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-~ TestResult (M HE) -

Test Result( M4 ) Requirements(if £ ) Judgement(¥| i)

1. Sub-Micron Particulate Filtration Efficiency (PFE) at 0.1 micron (0.1 R 00 Bk i 3 2 #)
ASTM F2299/F2299M-03(R 2017)
Aerosol: PSL, Test area: 1nﬂmrﬁ Airflow: 32L/min, Sampling time: 1min, Thickness: 2.3uym, Basis Weight:
250g/m” (SMERME. PSL, MUEH: 100em®, MR 32Umin, FHEE: imin, KE: 23um, B4
s R 25.09/m%)
Unit{ 8.4 ): <%=
sample 1#{EE 1) 98.8 z98 Pass(& )
sample 28(#L.72 2) 949.0
sample 3835 3) 986
sample 42(1L.5 4) 96.1
sample S#(¥L4 5) 95.1
Minimum{ & {E) 98.1

2. Bacterial Filtration Efficiency (38 Ml i % %) ASTM F 210115
Flow rate: 28.30L/min, Test area:; 77em2, Test bacteria culture: Staphyloccccus avreaus ATCC 6538, Particle
Diameter; 3.0pm, Inside of the test mask was facing towards the challenge asroscl, The average plate count
results of the positive controls: 2.6x103CFU, The average plate count results of the negative controls: <1CFU(S
{RHER: 28 30min, MLTE: 7T7em2 LMK SNANERM ATCC 6538, THENES: 3.0um. ONA
EEE SEEE, MiEESE: 26<103CFU. FitHEE: <1CFL)
Unit{ L {ir ) <%=
sample 1#(¥4 1) 99.9 =98 Pass{##)
sample 2RI 5 2) 999
sample 3#( 4 3) 99.9
sample 4#(1 5 4) 99.9
sample S#(HE& 5) 99.9

[RERLTEGE ASRE A B RMEPL—. =, JUH 1, 384, Nanfng Technology Innovation Center, Xigiao Nanhai D
Tel: (88 757)2685063/30806356 Fax 85850633 Hittpc/www.fol org.cn
FrERAs AR, BTS2 0E 15 HAREM RO BN, aNFFEE.
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Original (EH##&E#H)

P S BT A A R GIH . —. =. I 1, 384, Naniang Technology Innovation Cenier, Xigiao Nanhai DN
Tel: (86 757)90850633/86808656 Fax: 36850633 Hittp:/fwanfcl_org.cn
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Maske icin BFE 99 PP malzeme SSS

Soru

Cevap

S1: Stokta var mi1?

Al: Evet, biz var.

S2: MOQ'unuz nedir?

A2: Ozellestirilmis: 1Ton

S3: Nasil ornek alabilirim?

A3: Test etmek i¢in numuneye ihtiyaciniz varsa, isteginize gore yapabiliriz.
Ancak ornek icretleri sarj etmemiz gerekiyor. Stoktaki normal trintimuz
ise, sadece navlun maliyeti 0dersiniz ve ornek ticretsizdir.

S4: Paketinizin detayiniz
nedir?

A4: Her PC igin ayr ayr paketlenmis veya miisteri gereksinimleri

S5: Web sitenizde ne aradigimi
bulamazsam ne yapmaliyim?

A5: Litfen e-posta yoluyla bizimle iletisime ge¢cmekten cekinmeyin ve
aradiginiz iiriin i¢in ayrintih bilgi génderin. Mevcut olup olmadigini kontrol
edecegiz.

S6: Seri uiretim i¢in kursun
zamani ne olacak?

AG6: durist olmak gerekirse, siparis miktarina ve siparis ettiginiz sezona
baghdir.Genel olarak konusursak, teslim siiresi yaklasik 2-4 hafta.Bu
ylizden sorusturmay1 miimkiin oldugunca daha énce baslatmaniz oneririz.

S7: Miisterinin kendi marka
adin1 yapmak i¢in uygun mu?

A7: Tabii.OEM miisterilerini sicak bir sekilde karsiliyoruz.Paketi, tasarim
vb. Tartisabiliriz.

S8: Fiyati ne zaman alabilirim?

A8: Genellikle sorusturma ayrintilarinizi aldiktan sonra 24 saat iginde alinti
yapiyoruz.Fiyati almak icin ¢ok acilseniz, litfen bizi arayin ya da bize e-
postanizda anlatir, boylece fiyatinizi en kisa siirede teklif edecegiz.




